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Skiwachse

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beim Skiwachsen kdnnen immer Dampfe und Aerosole und beim Ausbdrsten
Feinstaube entstehen. Beachten Sie daher bitte die folgenden allgemeinen
Sicherheitshinweise:

o Immer fur ausreichende Bellftung des Arbeitsraums sorgen (professionellen
Anwendern wird die Nutzung einer Absauganlage angeraten).

e Beim Wachsen nicht rauchen! Keine offenen Feuer oder Flammen im
Arbeitsbereich.

e Zum Selbstschutz kann das Tragen einer Feinstaubfiltermaske P 3 empfohlen
werden.

Die ideale Verarbeitungstemperatur fir unsere Flissigwachse liegt bei 20°C bis 25°C.
Wachse aufrecht bei Kellertemperatur lagern, nicht in Heizungsnahe. Vor Gebrauch
gut schatteln.

HeiBwachse

Blockwachs als Basiswachs mit dem Bligeleisen* bei ca. 135°C anschmelzen,
gleichmaBig auf den Belag tropfen. Einblgeln (ca. 125 °C). Ggf. Mittelrille sofort
reinigen. 10 Minuten warten, dann abziehen (Achtung, die sehr harten Wachse LFW10
und HFW 10 mussen unbedingt in noch warmem Zustand abgezogen

werden!). Effektiv ist es auch, erst warm, dann noch einmal kalt abzuziehen.

Ausbursten mit harter Nylonbirste, polieren.
* je nach Warmespeicherkapazitdt der Sohle kann die Temperatur abweichen.

Fliissigwachse

Training und Freizeitsport mit Sportwachsen

Flissigwachs diinn mit Schwammauftrager abschnittweise auf den sauberen Belag
auftragen, mind. 5 Minuten trocknen lassen, einkorken mit Hand (unter Druck) oder
mit dem Rotorkork (ca. 900UpM, dabei wenig Druck ausliben). Gut polieren mit
Polierfilz, oder effektiver: Ausbirsten mit Naturhaarbirste und/oder Finishbiirste
Nylon weich. Fertig! Am nachsten Tag nur noch einmal gut ausbursten und
weiterfahren! Nachstes Wachsen bei Bedarf.
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Skiwachse

Wettkampf mit ZR-Wachsen

Basiswachs einarbeiten und ausbdrsten, falls notig - aber immer vor Langstrecken
und nach frischem Schliff! Je nach Streckenlange und Aggressivitat der Piste bis zu 3
Schichten des den Verhaltnissen entsprechenden Rennwachses auftragen und jeweils
einzeln verkorken oder einvliesen, dazwischen nicht ausbursten! Nach ca. 10 Minuten
Wartezeit und nach der letzten Wachsschicht ausbursten, erst Naturhaar-, dann
Finishblrste Nylon weich, um die Struktur wieder freizulegen. Politur durch Einsatz
der Feinstahlbdrste: vorsichtig nur einmal mit leichtem Druck in Fahrtrichtung
anwenden! Oder mit der Finishbirste ultrafein im letzten Arbeitsgang.

Rotorkork u. Vliesrolle: 800 - 900UpM,;
Rotorbursten: in Fahrtrichtung ca. 1000 UpM - 1200UpM.

Perfluorsprays / Finishsprays

Das fur die Verhaltnisse geeignete Spray in Abschnitten direkt auf die mit einem
Basiswachs oder zusatzlich mit einem ZR-Rennwachs vorbehandelte Laufflache
aufspriihen. Spray sparsam verwenden, mit einem nicht saugenden Tuch verteilen.
Einkorken. Vorgang wiederholen! Insgesamt konnen fir lange Wettkampfe (Marathon
etc.) bis zu 4 Wachsschichten tibereinander gelegt werden. Mindestens 5 Minuten
warten, erst dann ausbirsten (Finishbirste). AnschlieBend evtl. Struktur mit der
Feinstahlbiirste freilegen (nur sanfter Druck, einmal in Fahrtrichtung) oder
Finishbirste ultrafein verwenden.

Pulver

Methode A. Auf ein HF-Wachs (fllissig oder HeiBwachs) Pulver aufstreuen Mit dem
Bligeleisen bei Temperaturen gem. Etikettaufschrift einbligeln, bis sternchenartige
Wachskristalle sichtbar werden. Polieren mit der Finishbirste und evtl. zusatzlich
Anwendung der Feinstahlbiirste. Dose reicht fiir ca. 4 Paar LL-Ski bzw. fiir ca. 3 Paar
Carver.

Methode B. Nach dem Einbligeln des Pulvers wird das den Bedingungen
entsprechende Finishspray aufgespriiht., gemeinsam mit dem Pulver verkorkt und
dann griindlich ausgebdirstet.

Achtung! Fluordampfe und -staub nicht einatmen. Atemschutz
tragen!



